KREVOLAST® SO9NT40ED

@ Dichtungslosungen 0 Funktionen und Vorteile
Krevolast® SPNT40ED bietet die ,Explosionsdekompressionsbestandigkeit” B Ausgezeichnete Explosions-
mit hoher chemischer Kompatibilitat und Niedertemperaturbestandigkeit. dekompressionsbestandigkeit
B Niedertemperaturbestandig
Krevolast® SPNT40ED ist fir eine Reihe von Anwendungen geeignet, M Breite Chemikalienbestandigkeit
von Bohrwerkzeugen bis hin zu Pumpen und Ventilen.
Krevolast® SYNT40ED bietet einen Temperaturbereich von -40 °C 0 Anwendungen
bis +290 °C.
W Ventile
Krevolast® S9NT40ED ist fir die Produktion von O-Ringen (mit einem W Pumpen
Durchmesser von 1 mm bis 2000 mm) und jede Form von kunden- W Bohrwerkzeuge
spezifischen Dichtungen ausgelegt. W Perforationsgerdte

Typische Eigenschaften

sikalische Eigenschaften ASTM-METHODE IST-WERT
schwarz
SPEZIFISCHES GEWICHT 1,92 g/cm?
HARTE 90 ShA

Mechanische Eigenschaften ASTM-METHODE IST-WERT
DRUCKVERFORMUNGSREST ( 70 h / 200°C )
BRUCHDEHNUNG
ZUGFESTIGKEIT

Thermische Eigenschaften ASTM-METHODE IST-WERT
GEBRAUCHSTEMPERATURBEREICH 40 °C +290 °C

Die Aussagen und Empfehlungen in dieser Veréffentlichung basieren auf den Erfahrungen und Kenntnissen typischer Anwendungen mit dem beschriebe-
nen Werkstoff und stellen nur Anhaltswerte dar und erfolgen daher unverbindlich und ohne Garantie.
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KREVOLAST® S9NT40ED

| EIGENSCHAFTEN | VERFAHREN | EINHEIT | SPEZIFIKATION | IST-WERT

Harte ASTM D 2240 ShoreA 90 +/-5 91
Spezifisches Gewicht ASTM D 1817 g/cm3 +/-0,03 1,92
Zugfestigkeit ASTM D 412 MPa 11,8
Bruchdehnung ASTM D 412 % 115
Druckverformung 230 °C / 70h ASTM D 395 B/1 % 35
Druckverformung 200 °C / 70h ASTM D 395 B/1 % 26
DSC Glasibergang VDA 675 116 °C -30
TR 10 ASTM D 1329 °C -30

Hitzebestdndigkeit, 70 h / 275 °C, ASTM D 573
| EIGENSCHAFTEN | EINHEIT | SPEZIFIKATION | IST-WERT |

Kremer

Anderung der Harte Punkte +2
Anderung der Zugfestigkeit % -15
Anderung der Bruchdehnung % +15

Bestdandigkeit gegen Krafistoff B, 72 h / 23 °C, ASTM D 471
_ EINHEIT | SPEZIFIKATION | IST-WERT _

CEGENSGHAFIEN

Anderung der Harte
Anderung der Zugfestigkeit
Anderung der Bruchdehnung

Volumendnderung

Anderung der Harte
Anderung der Zugfestigkeit
Anderung der Bruchdehnung

Volumendnderung

Punkte
%
%
%

CEINHET |

Punkte
%
%
%

-6
-18
-4
+4,5

/ 220 °C, ASTM D 471
_ SPEZIFIKATION

Best&ndigkeit ieien Dclmifi 168 h

-2
=7
+18

+ 1

Bestandigkeit gegen Methanol, 168 h / 23 °C, ASTM D 471
_EINHEIT | SPEZIFIKATION | IST-WERT _

Anderung der Harte
Anderung der Zugfestigkeit
Anderung der Bruchdehnung

Volumendnderung

Punkte
%
%
%

-1
-8
+ 8
+1,2

Vorstehende Angaben stellen nur Anhaltswerte des Rohstoff-Lieferanten dar und erfolgen daher unverbindlich und ohne Garantie.
Insbesondere entbinden sie nicht von eigenen Versuchen unter Einsatzbedingungen. Technische Verdnderungen vorbehalten.



